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RESUMEN 

Este estudio de tesis tiene como objetivo general Analizar la comparación de las 

canteras Lachocc Waycco y Matipaccana con fines de pavimentación de la localidad de 

parco Chacapunco, Huancavelica. La investigación se basa en una metodología descriptiva, 

con un diseño no experimental y un enfoque cuantitativo. Se empleó el método de análisis 

de información, lo que permitió, mediante los objetivos específicos, recopilar datos de 

coordenadas UTM y delimitar las áreas de las canteras. Además, se registraron las 

coordenadas de los puntos perimetrales y las altitudes sobre el nivel del mar (msnm), lo que 

facilitó el análisis de las propiedades físicas y mecánicas del material afirmado de ambas 

canteras. Se obtuvieron resultados para determinar la calidad del material en las canteras. El 

material de la cantera Lachocc Waycco presentó una capacidad de soporte al 100% de 

63.33% y un desgaste por abrasión de 36.15%. Por su parte, la cantera Matipaccana registró 

un valor de CBR al 100% de 62% y un desgaste por abrasión de 31.22%. Los ensayos 

realizados en ambas canteras incluyeron: análisis granulométrico, medición de la humedad 

natural, límites de consistencia, clasificación de suelos según los métodos AASHTO y 

SUCS, ensayo Proctor modificado para obtener la densidad seca máxima y el contenido de 

humedad óptimo, evaluación de la capacidad de soporte del suelo, desgaste por abrasión 

mediante el ensayo de Los Ángeles, porcentaje de materia orgánica, y verificación de sales 

solubles, cloruros y sulfatos. También se midió el equivalente de arena en el material 

afirmado de ambas canteras. Finalmente, se concluyó que el material afirmado de las 

canteras Lachocc Waycco y Matipaccana es de alta calidad, lo que lo hace adecuado para su 

uso en subbases de pavimentación. 

 

Palabra clave: Material afirmado, Canteras, Ensayos, Suelos, Propiedades 
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ABSTRACT 

The general objective of this thesis study is to analyze the comparison of the Lachocc 

Waycco and Matipaccana quarries for paving purposes in the town of Chacapunco Park, 

Huancavelica. The research is based on a descriptive methodology, with a non-experimental 

design and a quantitative approach. The information analysis method was used, which 

allowed, through specific objectives, to collect UTM coordinate data and delimit the areas 

of the quarries. In addition, the coordinates of the perimeter points and the altitudes above 

sea level (masl) were recorded, which facilitated the analysis of the physical and mechanical 

properties of the aggregate material from both quarries.Results were obtained to determine 

the quality of the material in the quarries. The material from the Lachocc Waycco quarry 

presented a 100% bearing capacity of 63.33% and abrasive wear of 36.15%. For its part, the 

Matipaccana quarry registered a 100% CBR value of 62% and abrasive wear of 31.22%. The 

tests carried out in both quarries included: granulometric analysis, measurement of natural 

humidity, consistency limits, soil classification according to AASHTO and SUCS methods, 

modified Proctor test to obtain maximum dry density and optimal moisture content, 

evaluation of soil bearing capacity, abrasive wear using the Los Angeles test, percentage of 

organic matter, and verification of soluble salts, chlorides and sulphates. The sand equivalent 

in the aggregate material from both quarries was also measured.Finally, it was concluded 

that the aggregate material from the Lachocc Waycco and Matipaccana quarries is of high 

quality, making it suitable for use in paving subbases. 

 

Keyword: Asphalt material, Quarries, Tests, Soils, Properties 
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