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La presente tesis lleva por título DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN POR EL 

METODO PCI DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO 

DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA. El planteamiento del problema es la 

determinación y evaluación de las patologías en el pavimento rígido, nos permite obtener la 

condición operacional del pavimento y el índice de integridad estructural. Teniendo como 

objetivo general: Analizar y evaluar las patologías presentes en el pavimento rígido para 

poder determinar el PCI. Se han planteado los objetivos específicos: Identificar y clasificar 

las patologías presentes en el pavimento, determinar el grado de severidad de las patologías 

y así poder obtener el PCI. El método del PCI nos permite evaluar la condición del pavimento 

a lo largo de su vida útil, podemos determinar las causas que dañan el pavimento para poder 

planificar el mantenimiento adecuado y minimizar los costos de rehabilitación. Este método 

consiste en inspecciones visuales, instrumento de recolección de datos una ficha de 

inspección o evaluación, unidades de muestras. El PCI se clasifica de 0 a 100, donde “0” 

peor condición y “100” mejor condición. Se evaluaron 512 paños, de los cuales la patología 

que más incide es la de grieta lineal con 34.80%, la que menos incide es baches con 1.17%. 

Al promediar el PCI de todas las muestras se determinó el PCI promedio de la avenida 

independencia con 68.25 rango de clasificación bueno. 

Palabras clave: Patologías de superficie, pavimento rígido, PCI. 
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The present thesis is entitled DETERMINATION AND EVALUATION BY THE PCI 

METHOD OF THE RIGID PAVEMENT IN THE AV. INDEPENDENCIA, AYACUCHO 

DISTRICT, HUAMANGA PROVINCE. The approach of the problem is the determination 

and evaluation of the pathologies in the rigid pavement, allows us to obtain the operational 

condition of the pavement and the index of structural integrity. Having as general objective: 

Analyze and evaluate the pathologies present in the rigid pavement to be able to determine 

the PCI. The specific objectives have been set: Identify and classify the pathologies present 

in the pavement, determine the degree of severity of the pathologies and thus be able to 

obtain the PCI. The PCI method allows us to evaluate the condition of the pavement 

throughout its useful life, we can determine the causes that damage the pavement to be able 

to plan the proper maintenance and minimize the rehabilitation costs. This method consists 

of visual inspections, data collection tool, an inspection or evaluation form, sample units. 

The PCI is rated from 0 to 100, where "0" worst condition and "100" best condition. We 

evaluated 512 cloths, of which the pathology that most affects is the linear crack with 

34.80%, the one that least affects is potholes with 1.17%. When the PCI of all samples was 

averaged, the average PCI of the independence avenue was determined with 68.25 good 

classification range. 

 

Keywords: Surface pathologies, rigid pavement, PCI. 
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