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5. Resumen y abstract 

Resumen 

La presente investigación que lleva por título Evaluación del pavimento flexible 

utilizando el método del PCI de la avenida Nicaragua de Miraflores – distrito San 

Juan Bautista – Ayacucho – 2021, tiene como problema de investigación: ¿Cuáles 

son las patologías y el índice de Condición del Pavimento flexible de la Av. 

Nicaragua?, La cual tiene como objetivo general Evaluar las patologías existentes en 

el pavimento flexible, a través del PCI de la Av. Nicaragua. La metodología empleada 

en la investigación es de tipo visual, descriptiva, no experimental y de corte trasversal. 

La población y muestra está constituida por el pavimento de la cuadra 3 a la cuadra 

6 de la Av. Nicaragua, la técnica empleada es la observación y como instrumento de 

recolección de datos una ficha tanto para inspección y recolección, se ha tomado 

como muestra 530 metros lineales y están separadas en 8 unidades muestrales, cada 

muestra con una superficie de 222.65m2 los que serán evaluados para posteriormente 

identificar las patologías existentes y lograr definir estado actual del pavimento. La 

presente investigación consta de 8 muestras las cuales fueron tomadas para su posterior 

análisis mediante el PCI (Indice de Condicion de pavimento) donde llenaremos unas 

fichas con los datos de campo para su posterior análisis con ayuda de ábacos y 

ecuaciones llegando a obtener las patologías existentes en el pavimento flexible de la 

Av. Nicaragua del Barrio de Miraflores, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de 

Huamanga y departamento de Ayacucho son: Grietas de borde 1.25%, Grieta 

longitudinal y transversal a 1.50%, Huecos 0.40% y parcheo 7.05%. En conclusión, 

La patología más predominante es el parcheo con un 7.5%., la superficie de rodadura 

presenta un PCI promedio igual a 68.72, verificando la representación con los 
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conceptos de (Vásquez Valera, 2002) donde menciona que en un rango de 55 a 70 

pertenece a un estado bueno de la vía, constatando así la condición de Av. Nicaragua 

en la cual se encuentra en estado Bueno. 

Palabra clave: Patologías en pavimento flexible. 
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Abstract 

The present investigation that has the aforementioned title, has the following 

research problem: ¿Whats to define the evaluation of pathologies in flexible 

pavement to obtain the condition index of flexible pavement in Av. Nicaragua? as a 

general objective to publicize the different pathologies present in the asphalt folder. 

The methodology used in the research is of a visual, descriptive, non-experimental and 

cross-sectional type. The population and sample is made up of the pavement from 

block 3 to block 6 of Av. Nicaragua, the technique used is observation and as a data 

collection instrument, a file, both for inspection and for collection, has been taken as 

It shows 530 linear meters which will be evaluated to identify the affected pathologies 

and achieve the current state of the pavement. The present constant investigation of 8 

samples which were taken for their later analysis by means of the PCI, obtaining the 

pathologies determined in the flexible pavement of Av. Nicaragua in the Barrio de 

Miraflores, District of San Juan Bautista, Province of Huamanga and department of 

Ayacucho are: 1.25% edge cracks, 1.50% longitudinal and transverse crack, 0.40% 

gaps and 7.05% patching. In conclusion, the most predominant pathology is patching 

with 7.5%., The running surface presents an average PCI equal to 68.72, verifying the 

representation with the concepts of (Vázquez Valera, 2002) where he mentions that in 

a range of 55 to 70 belongs to a good condition of the road, thus confirming the 

condition of Av. Nicaragua in which it is in Good condition. 

Key word: Pathologies in flexible pavement.  
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